SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem przepustu g 40 pod keminogi orazscianek czotowych jako samodziel-
nych elementéw w ramach zadania pn. ,Przebudowgi dnminnej na odcinku Lucynowo-Grabina dhign2,47551
km na terenie gminy Ostrowite”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stambekiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okréonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem prze-
pustow pod korondrogi orazcianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyrkiGrej po
zmontowaniu na budowie, maa wykon& przepust.

1.4.3.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjeungna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.4.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.5.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgmaavykonana jest z rur betonowych liddbetowych.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub karcowy przepustu w postaétian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), shacy do maliwie fagodnego (bez diawienia) wprowadzenia wodyptzepustu
oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, iligiavania stateczri@i catego przepustu i egiowego zabez-
pieczenia elementdésvrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.7.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezice st ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, stiace do zwgkszenia zdolnéci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.8.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa SST g
- beton,
— materiaty na tawy fundamentowe,
— materiaty izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
— kamier tamany dascianek czotowych.



2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wisciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych
[36], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpshsia® nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
— przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elememdmstrukcji przepustéw powinno speléiaymagania
normy PN-EN-12620:2004 [1] dla kruszyw do betondaskB 25, B 30 i wyszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadawvymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elggweonstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej ni: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz:; 20
Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
3 |- dla gryséw granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, nie wicej niz 2
6 Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg
PN-B-11112 [19]), %, nie wcej niz: 10
7 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vécej niz: 0,25
9 Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kfu-
szywem nie ciemniejszai Wwzorcowa
. : A i nie wywotujpca zwkkszenia wymia-
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) réw liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, albglddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efagve konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wecej niz: 0,25
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy npd Wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazi
5 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie V\:%/sz?:ﬁ%?/ilyivghpk;ﬁ;g ig’\ix%mia—
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Zawartd¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od 1do19 %
do05mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-EN-12620:2004 [11] dla markiv8@akresie cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporgd zwiru badam zmodyfikowarn metod, bezpdrednia wg PN-EN-13043:2004 [16]
ogranicza s do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukgjzepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 12

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 | Mrozoodpornéc¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieggej niz: 5.0

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz; 20

6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vécej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy nad kruszywem \yzorcowa
nie ciemniejsza ui

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powirnyg tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mine
ralnej migcita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienye, 1.
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywéetmnu
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2.3.4.Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszyw. Patoskladowiska powinno BByréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopgci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigadtia i poboru.

Poszczegoblne kruszywa najeskladowa oddzielnie, w zasiekach uniemliviajacych wymieszanie sisa-
siednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoc
plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.



2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30 i B 40 naly sto-

sowa cement klasy 32,5 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogo6lne dla cementu étofowych elementéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie min. 60 60
koniec wiazania najpéniej, h 12 12
3 | Stalg¢ objtosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartg¢ SG;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkdw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkow specjalnych (prégieszagcych twardnienie, plasty-
fil_<uj acych, hydrofobizujcych) i technol_o_gipznych, dopuszczonych do stosgwa- 50 50
nia przez ITB, % masy cementu, nieeej niz ' '

Cement powinien pochodzz jednegarrddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jiglns¢ okreslo-
na atestem - musi byatwierdzona przez tyniera.

2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [28].
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagdami)
— magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiginach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowalbetowe lub betonowe. W kdiym ze zbiornikéw naley przechowywéa
cement jednego rodzaju i klasy, pochamdzod jednego dostawcy.

2.3.6.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-EN-1008:2004 [19].

Bez bada laboratoryjnych mana stosowéawodochgowa wWodk pitna.

Woda pochodzca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddropodan
norma.

2.3.7.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,

przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dobér powiniert lwpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-EN-206-1:2003 [8]. Domieszki powirodpowiada PN-EN-934-2:1999 [17].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowydkianek czotowych naky stosowé materiaty wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiagta aprobattechniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [35],
— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620: 1908,
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177:1958 [20],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6F&/1-03 [31],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie nalsy wykona z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017:1992 [21],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-960905 [22],
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— tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki ity PN-D-96002:1972 [23],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82503:1985 [24] i PN-M-82505:1985 [25],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [32] lub sklejkadeodporna odpowiad@ja wymaganiom okeo-
nym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezzyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.6. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy/¢ posadowione na:
— tawie fundamentowej z pospétki spetniegj wymagania normy PN-EN-1620:20042 [11],

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemmentspetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa
i ulepszone podtma z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbregm, spetniagcym wymagania materiatowe podane w niniej-
szej SST,

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego speaaiain wymagania materialowe podane w niniejszej SST.
2.7. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowd zaprawy cementowe marki niezgkej ni M 12.

Do zapraw natey stosowé cement portlandzki lub hutniczy, piasek wg PN-E3N:-39:2003 [7] i wod wg
PN-EN-1008:2004 [19].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [29].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [28].

Przew6z cementu powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cefuodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normsaPN-EN-206-1:2003 [8].
Czas transportu powinien spekhiaymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyska-
nej po jej wytworzeniu.

4.2.4.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny
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Elementy przepustéw wykonywane na budowie ariogf przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymato-
$ci nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.5.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania naleprzewozt¢ w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdtag dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudaigumentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pmjel, SST i zalede Inzy-
niera. W szczegdlioi zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopdédw mana stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposob
jej zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagprojektovs i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczell nalezy usuraé, zas powstad szczelir zasypaé gruntem i zaggcié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbayniera,scianki szczelne mma pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. 3vea ta powinna lyusungta recznie lub mechanicznie z za-
stosowaniem koparki z oprzydowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrdlonej w dokumentacji projektowej nie i przekra-
cza +1,0cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem nadg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymaj@okumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205:1998 [26].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalsy wykona& zgodnie z dokumentagijprojektows lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznoéci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné kgodne z wymaga-
niami podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wylazeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,



b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikagce z odchylek wymiarowych gdnych tawy, nie mogspowodowd spitrzenia
wody w przepscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjir przepustéw powinna odpowiadaymaganiom
PN-EN-206-1:2003 [8].

Urabialna¢ mieszanki betonowej powinna pozwboiia uzyskanie maksymalnej szczdlrigpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékorych przez:

- ksztait i wymiary elementu konstrukcji orazééazbrojenia,
- zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN2&6¢1:2003 [8]. Nie mie
ona by oshgnicta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgieasprawdzanie
doswiadczalne urabialrigi mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zlbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezemprzekracza 2 % w przypadku niestoso-
wania domieszek napowietraaych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dengk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej imo by ustalona dowolp metod, doswiadczalm Ilub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojem-
nos¢ urzadzenia mieszagego i spos6b dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 rhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcr.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§sie wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub beto-
nowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczapgm by¢ dozowane wagowo z doktadiui:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé fmniejsza ni 90 % i nie mae byt wieksza nk
100 % jej pojemngxi robocze;.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@odnic¢ sig od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) waej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ @ wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za wypt-
kiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie deskowa

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagrojektova i powinno zapewri Sztywnag i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposéb ufiwia-
jacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszapketonow, deskowanie powinno kysprawdzone,
aby wykluczy wyciek zaprawy i madiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Desko-
wania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mielezhetonovwy powinny by obficie zlewane wod

5.6.3.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST oraz powin-
ny odpowiadé wymaganiom PN-EN-206-1:2003 [8] w zakresie wytrajoéci, nasikliwosci i odporndci na dziatanie
mrozu oraz w zakresie skladu betonu, mieszanggszazania, dojrzewania, piginacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W wyjatko-
wych przypadkach dopuszcza bietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgodyzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury®+C2@ chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformmego elemen-
tu przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wo-
doszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwodh.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMianagania normy PN-EN-1008:2004 [19].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrefze nasipi¢c po osi-
gnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowej.
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5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustudcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powitoy¢ ustawiane na przygoto-
wanym podiau zgodnie z dokumentagcprojektovs. Styki elementéw powinny lkiywypetnione zaprawcementow.

5.8. 1zolacja przepustow

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenagjektowej, powierzchnie izolowane nale-

7y zagruntowa np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulgeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym

na goaco i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez Iriyniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych riglg@rzeprowadi z uwzgkdnieniem wymaga poda-

nych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2@&]37godnie z tablig 6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefiadnic, iléci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z doku-

mentacy projektova.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lufstcké badania
1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN 206-1:2003[8]| bezpdrednio przed zyciem kadej dostar-
- czasu wjzania czonej partii
- stal@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000[12] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-EN 933-4:2000[13] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytéw mineralnych kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszczeobcych kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-EN 1097-6:2002[14] bezpdrednio przed zyciem
1.3. Badanie wody PN-EN 1008:2004 [1l9] P'2Y 0ZPocciu robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszare
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB/Z7 [43]
2 | Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
- konsystencji PN-EN-206-1:2003 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na zmigrobocza
- zawartgci powietrza w mieszance bet. przy ust. recepty oraz 2 razy na zmiaab.
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymaseoi nasciskanie| PN-EN-206-1:2003 [8]| przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
na prébkach kazdej partii betonu
3.2. Badania nieniszgze betony PN-EN 12504-4:2005[9w przypadkach technicznie uzasadnionych
w konstrukcji PN-EN 12504-2:2002[10]
. e przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie w
3.3. Badanie nagkliwosci PN-EN-206-1:2003 [8]| kontr. ale nie rzadziej airaz na 5000rbet.
. : . . przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wy
3.4. Badanie odporoi na dziatanig PN-EN-206-1:2003 [8]| nywania konstrukcji, ale nie rzadziejzniaz
mrozu
na 5000 mbetonu
. . przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasiekw
3.5. Badanie przepuszczatoowody kontr. ale nie rzadziej airaz na 5000thbet.




9

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalgy kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj pro-
jektowa.

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentacprojektovy.

6.6. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dhug@, wymiary wewrtrzne, grubéc¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymatcici betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1

6.7. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatow powinno dwgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagdh@amontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.7.

6.8. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez agiziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.8.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatdw,
— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
— wykonanie deskowania,
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— monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymi,

- rozebranie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu,

— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotow i wylotow,

— uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Przewidywana il&¢ jednostek obmiarowyclt24,00 m

Cena 1 sztécianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
— wykonaniescianki czotowej betonowej:
- ew. wykonanie deskowania i fiiiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamengajanki i skrzydetek lub monteelementéw z prefabrykatow,

Przewidywana ilé jednostek obmiarowycl2 szt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01080:1984 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg wiasneci fizyczno-
mechanicznych
. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betdfetody pomiaru cech geometrycznych.
3. PN-EN13755:2002 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie gldsivosci przy cénieniu atmosfe-
rycznym
4. PN-EN 12371:2002 Metody badkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino
5. PN-EN 1926:2007 Metody badkamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzynseitoasciskanie
6. PN-EN 14157:2005 Kamieaturalny. Oznaczanie odpogaonascieranie
7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
8. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
9. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu ¢4¢2: Metoda ultraédwickowa
10. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcj&z:5¢ 2: Badanie nieniszgze. Oznaczanie liczby odbi-
cia
11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania
13. PN-EN 933-4:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu
14. PN-EN 1097-6:2002 Badania wdavosci mechanicznych i fizycznych kruszyw. &z 6: Oznaczanie ggto-
$ci ziarn i nasikliwosci
15. PN-B-06714-34:1991/Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktyeiraikalicznej
Az1:1997
16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjicka i powierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
17. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagani
18. PN-B-24620:1998 Roztwér asfaltowy do gruntowani
19. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyjh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu
20. PN-C-96177:1958 Przetwory asfaltowe. Lepik ltsfay bez wypetniaczy stosowany na gow
21. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wiglikmiarowe iglaste. Wymagania i badania
22. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego praezenia
23. PN-D-96002:1972 Tarcicadiasta ogdlnego przeznaczenia
24. PN-M-82503:1985 WEkty do drewna ze them stkowym
25. PN-M-82505:1985 WEkty do drewna ze tbem kulistym
26. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
29. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas transportu

30. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej
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31. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wéidlszklanych

32. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna
33. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletbanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wyma-

gania i badania

10.2. Inne dokumenty

34. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytinych do betonéw kruszywowych.

35. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfat. IBDIM - 1994 r.
36. Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[FD Warszawa, 1990 r.



